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硬さ試験

項目(規格No.) 適用例

デュロメータ硬さ
(JIS K7215、JIS K6253-3)

ゴムなどの柔らかい材質から、柔らかいプラスチックに
適用。柔らかい方からＡ硬さ(HDA)、Ｄ硬さ(HDD)がある。

ロックウェル硬さ
(JIS K7202-2)

多くのプラスチックに適用。柔らかい方からＲ硬さ(HRR)、
Ｌ硬さ(HRL)、Ｍ硬さ(HRM)がある。

ビッカース硬さ
(JIS Z2244)

金属、プラスチックなどに適用。試験荷重は０.０９８Ｎ～
９.８Ｎの範囲で選択。微小領域の硬さ測定が可能。

品名 測定方法 測定結果例

消しゴム(例:PVC) デュロメータ ＨＤＡ４０／ＨＤＤ１４

まな板(例:PE) デュロメータ ＨＤＤ５４

車のインパネ材(例:PP) ロックウェル ＨＲＲ８０

眼鏡のプラスチックレンズ ロックウェル ＨＲＲ１２０

プラスチック ビッカース １０ ＨＶ０.０１

ロックウェル硬さ計測定部 微小硬度計測定部デュロメータ硬さ計測定部
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